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1 Zweck und Anwendungs
bereich 

(1) Das MES-93 ist ein Merkblatt für die Entnahme 
von Strahlschuttproben an korrosionsge
schützten Stahlbauten vor erforderlichen Aus
besserungs- oder Erneuerungsmaßnahmen. 

Sie gilt in Verbindung mit ZTV-KOR 92. 

(2) Strahlschutt ist der bei der mechanischen 
Oberflächenvorbereitung anfallende Rück
stand aus Altbeschichtungen, Rost und ver
brauchtem Strahl mittel. Er kann in Abhängigkeit 
vom Anteil schädlicher Verunreinigungen ver
wertet oder muß entsorgt werden. 

(3) Für die Verwertung oder die Entsorgung von 
Strahlschutt ist eine Deklarationsanalyse zur 
Bestimmung der Zuordnungswerte nach TA 
Abfall Anhang D erforderlich. 

(4) Die nach MES-93 entnommenen Proben reprä
sentieren in ihrer Zusammensetzung die bei 
der Oberflächenvorbereitung von Stahlbauten 
nach DIN 55928 Teil 4 mit Einwegstrahlmitteln 
nach DIN 8201 Teil9 anfallende Gesamtmenge 
an Strahlschutt 

Die Proben dienen für Deklarationsanalysen 
nach (3), deren Ergebnisse Grundlage für die 
verantwortliche Erklärung des Strahlschutter
zeugers (ZTV-KOR 92 7.4. Abs. 6) in dem Ver
wertungs-/Entsorgungsnachweis nach der Ab
fall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung 
(AbfRestÜberwV) Anlage 3 sind. 

2 Anforderungen an den Auftrag
nehmer 

(1) Mit der Entnahme von Strahlschuttproben nach 
MES-93 sind nur solche Institutionen zu beauf
tragen, die über entsprechende Erfahrungen 
und Voraussetzungen auf dem Gebiet des Kor
rosionsschutzes von Stahlbauten verfügen. 

Grundlage für die Beauftragung sind sinnge
mäß die Anforderungen nach den Richtlinien für 
Kontrollprüfungen von Korrosionsschutzarbei
ten (RKK 91 ). 

(2) Die Beauftragung von Korrosionsschutzaus
führungsfirmen ist zulässig, wenn die Vorberei
tung und Überwachung der Arbeiten durch eine 
Institution gemäß (1) erfolgt. 

3 Durchführung 

(1) Für die Entnahme der Strahlschuttproben gel
ten die Festlegungen des MES-93 Anlage 1. 

(2) Es sind repräsentative Flächen der Stahlbauten 
bis zu dem für die Ausbesserung, Teilerneue
rung oder Erneuerung des Korrosionsschutzes 
festgelegten Norm-Reinheitsgrads nach DIN 
55928 Teil4 abzustrahlen. 

(3) Für das Probestrahlen ist das bei der späteren 
Ausführung vorgesehene mineralische Einweg
strahlmittel anzuwenden. Soweit dieses noch 
nicht bekannt ist, ist Kupferhüttenschlacken
Strahlmittel (MCU) nach DIN 8201 Teil 9 anzu
wenden. 

(4) Bei der Durchführung der Arbeiten sind nachfol
gende Schwerpunkte zu beachten: 

- Identifizierung des abzustrahlenden Korrosi
onsschutzsystems 

- Untersuchung des Zustandes des Korrosi
onsschutzsystems 

- Festlegung der erforderlichen Probestrahl
flächen hinsichtlich Anzahl und Lage 

- Festlegung des oberen Grenzwertes für den 
Strah Im ittelverbrauch 

- Festlegung des Strahlverfahrens 

- Strahlschuttprobenaufbereitung (Herstellung 
von repräsentativen Teii-Strahlschuttpro
ben) 

- Übergabe der Teil-Strahlschuttprobe (Labor
probe) an das Labor zur Durchführung der 
Deklarationsanalyse. 

4 Dokumentation 

Die Dokumentation erfolgt nach Anlage 3 des MES-
93. 

5 Normen und sonstige Regel
werke 

Alle Arbeiten sind unter Beachtung der in MES-93 
Anlage 4 aufgeführten Normen und sonstigen Re
gelwerken auszuführen. 
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Anlage 1 

Durchführung der Entnahme von 
Strahlschuttproben an korrosions
geschützten Stahlbauten 

1 Vorbereitende Arbeiten 

(1) Für die Festlegung von Anzahl und Verteilung 
der Probestrahlflächen für das zu untersuchen
de Bauwerk ist es erforderlich, durch Vorunter
suchungen zum Aufbau und Zustand des Kor
rosionsschutzsystems folgende Probleme zu 
klären: 

- Ist das Bauwerk mit einem einheitlichen Kor
rosionsschutzsystem versehen oder liegen 
Flächen mit unterschiedlichen Korrosions
schutzsystemen vor? 

- Ist der Grad der Schädigung des Korrosions
schutzsystems für die Gesamtfläche einheit
lich oder gibt es voneinander abgrenzbare 
Flächen sehr unterschiedlichen Schädigungs
grades? 

(2) Es sind folgende Voruntersuchungen durchzu
führen: 

- Identifikation des Korrosionsschutzsystems 
bzgl. der eigenschaftsbestimmenden Binde
mittel und Pigmente der Grund- und Deckbe
schichtungen (GB, OB) 

- Anzahl der Einzelschichten nach DIN 
50986 

- Schichtdicke nach DIN 50981 

- Rostgrad nach DIN 53210 bzw. Europäischer 
Skala des Rostgrades 

- Haftfestigkeit durch Gitterschnittprüfung 
nach DIN 53151. 

(3) Die Voruntersuchung ist hinsichtlich Anzahl und 
Lage der einzubeziehenden Teilflächen so aus
zuführen, daß der Zustand des Korrosions
schutzsystems des Bauwerkes repräsentativ 
erfaßt wird. 

Es sind mindestens so viele Teilflächen zu un
tersuchen, wie zur Entnahme einer repräsenta
tiven Strahlschuttprobe nach Abschnitt 2 Ta
belle 1 abgestrahlt werden. 

(4) Die Ergebnisse der Voruntersuchungen sind 
gemäß Anlage 3 zu protokollieren. 

2 Festlegung der Größe und Anzahl der Probe
strah !flächen 

(1) Die Mindestgröße einer Probestrahlfläche muß 
0,25 m2 betragen. 

(2) Die Größe der Probestrahlfläche und die Anzahl 
der zu strahlenden Teilflächen, bezogen auf die 
Gesamtfläche, regeln sich nach den Festlegun
gen in Tabelle 1. 

Besch ichtu ngsfläche Probe- Anzahl der 
strahlfläche Teilflächen 

(gesamt) zu je 
[m2] [m2] 0,25 m2 

:::; 2000 0,25 1 

> 2 000 bis:::; 5000 0,50 2 

> 5 000 bis::; 10000 1,00 4 

> 10000bis:::; 25000 1,25 5 

>25000bis:s: 50000 2,00 8 

> 50 000 bis ::; 1 00 000 3,00 12 

Tabelle 1: Größe der Probestrahlflächen und Anzahl zu 
strahlender Teilflächen in Abhängigkeit von der 
Beschichtungsfläche des Bauwerkes 

(3) Die Teilflächen sind repräsentativ unter Beach
tung der Ergebnisse der Voruntersuchungen 
über das Bauwerk zu verteilen. 

(4) Bei unterschiedlichem Aufbau oder stark ab
weichendem Zustand des Korrosionsschutzsy
stems ist mindestens eine Teilfläche je charak
teristischen Bauwerksbereich zu strahlen. Es 
sind Probestrahlfläche und Anzahl der Teilflä
chen zu erhöhen. Eine Aufteilung des Bauwer
kes in Teilbereiche mit jeweiliger Strahlschutt
einstufung ist zulässig. Die gleiche Abgrenzung 
muß bei der Durchführung der Strahlarbeiten 
gewährleistet werden. ln diesem Fall ist jeder 
Teilbereich als gesondertes Bauwerk nach die
sem Merkblatt zu betrachten. 

(5) Ist eine repräsentative Verteilung der Teilflä
chen durch nicht gegebene Zugänglichkeit 
nicht möglich, so ist ihre Lage festzulegen in 
Bereichen 

- mit der höchsten ermittelten Schichtdicke 
der Beschichtung 

- mit dem niedrigsten Verrostungsgrad und 
dem niedrigsten Gitterschnittkennwert des 
Korrosionsschutzsystems. 



(6) Die festgelegten Teilflächen zur Probestrahlung 
mit einer Mindestgröße von 0,25 m2 sind ent
sprechend auszumessen und einzurahmen. 

(7) Die Anzahl und die Lage der Teilflächen der Pro
bestrahlung sind gemäß Anlage 3 zu protokol
lieren. 

3 Strahlmittel, Strahlmittelverbrauch 

(1) Unabhängig vom an gewandten Probestrah I
verfahren ist zur Probestrahlung das für die 
spätere Ausführung vorgesehene mineralische 
Einwegstrahlmittel, sonst Kupferhüttenstrahl
mittel MCU nach DIN 8201 Teil 9 in der Stan
dardkörnung 0,25 bis 1 ,4 mm anzuwenden. 

(2) ln Abhängigkeit von der Schichtdicke des vorlie
genden Korrosionsschutzsystems sind bei der 
Probestrahlung Strahlmittelverbrauchsmengen 
einzuhalten, die dem Strahlmittelverbrauch des 
Freistrahlens bei der Korrosionsschutzmaßnah
me größenordnungsmäßig entsprechen. 

(3) Für die Probestrahlung bis zur Herstellung des 
Norm-Reinheitsgrades Sa 21/2 nach DIN 55928 
Teil4 gelten die in Tabelle 2 festgelegten oberen 
Grenzwerte des Strahlmittelverbrauches. 

Schichtdicke Spezifischer Strahl- Oberer Grenzwert 
der mittelverbrauch beim des spezifischen 

Beschichtung Freistrahlen 0Jer- Strahlmittelver-
gleichsangabe) brauches bei der 

Probestrahlung 
[!Lm] [kg/m2] [kg/m2

] 

::; 200 30-40 40 

> 200::; 500 40-50 50 

>500 50-60 60 

Tabelle 2: Oberer Grenzwert des spezifischen Strahlmittel
verbrauches bei der Probestrahlung in Abhängig
keit von der Schichtdicke der Beschichtung 

(4) Bei der Ausbesserung oder Erneuerung von Be
schichtungen auf Überzügen (Feuerverzinkung 
oder Spritzmetallisierung) erfolgt im Regelfall 
kein Abstrahlen der Überzüge. Es gelten die 
o.g. Richtwerte des spezifischen Strahlmittel
verbrauches des Abstrahlens der Beschichtun
gen von Stahloberflächen. 

Ist ein Abstrahlen der Überzüge vorgesehen, so 
ist der in Tabelle 2 aufgeführte spezifische 
Strahlmittelverbrauch um 60 kg/m2 zu erhöhen. 

(5) Der obere Grenzwert des spezifischen Strahl
mittelverbrauches beim Probestrahlen darf den 
beim Freistrahlen nicht überschreiten. Der spe-
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zifische Strahlmittelverbrauch beim Freistrah
len gemäß Tabelle 2 ist Grundlage für die Be
rechnung der am Bauwerk bei den Strahlarbei
ten anfallenden Gesamtmenge. 

(6) Ausgehend vom spezifischen Strahlmittelver
brauch für die Probestrahlung nach Tabelle 2 ist 
die Strahlmittelmenge je Teilfläche festzulegen. 
Es ist eine Toleranz des Strahlmittelverbrau
ches von+/- 2 kg je Teilfläche von 0,25 m2 ein
zuhalten. ln den Tabellen 3.1 bis 3.3 ist die Ge
samtmenge der zu entnehmenden Strahl
schuttproben in Abhängigkeit von der Gesamt
oberfläche des Bauwerkes und der Dicke des 
Beschichtungssystems aufgeführt. Die sich 
daraus ableitende Gesamtmenge an Strahl
schutt bei der Durchführung der Strahlarbeiten 
(wichtige Angabe für den Verwertungs- /Entsor
gungsnachweis) wird angegeben. 

Tabelle 3 (3.1/3.2/3.3}: Anfallende Strahlschuttmenge beim 
Abstrahlen des Bauwerkes in Abhängigkeit von der beim Pro
bestrahlen anfallenden Strahlschuttmenge und der Oberflä
che 

Oberfläche des Strahlschuttmenge 
Bauwerkes [m2

] Probe- Abstrahlen des Bauwerkes bei 
strahlen spez. Strahlmittelverbrauch 
(Strahl-
schutt-
proben) 30 kg/m2 40 kg/m2 

:::; 2000 ~ 10kg < 60t <BOt 

> 2000:::; 5000 ~ 20kg 60 ... 150t BO ... 200t 

> 5000:::; 10000 ~ 40kg 150 ... 300t 200 ... 400t 

> 10000:::; 25000 ~ 50kg 300 ... 750t 400 ... 1 OOOt 

> 25000:::; 50000 ~ BOkg 750 ... 1 500 t 1 000 ... 2 OOOt 

> 50 000 :::; 1 00 000 ~120 kg 1 500 ... 3 OOOt 2 000 ... 4000t 

Tabelle 3.1: Dicke des Beschichtungssystems :::; 200 ,um; 
Strahlmittelmenge je Teilfläche (0,25 m2

}: 10 kg 

Oberfläche des Strahlschuttmenge 
Bauwerkes [m2

] Probe- Abstrahlen des Bauwerkes bei 
strahlen spez. Strahlmittelverbrauch 
(Strahl-
schutt-
proben) 40 kg/m2 50 kg/m2 

:::; 2000 ~12,5 kg <BOt < 100 t 

> 2000:::; 5000 ~ 25kg BO ... 200t 100 ... 250t 

> 5000:::; 10000 ~ 50kg 200 ... 400t 250 ... 500t 

> 10000:::; 25000 ~62,5 kg 400 ... 1 OOOt 500 ... 1 250t 

> 25000:::; 50000 ~100 kg 1 000 ... 2 OOOt 1 250 ... 2 500t 

> 50 000 :::; 1 00 000 ~150 kg 2 000 ... 4000t 2 500 ... 5 OOOt 

Tabelle 3.2: Dicke des Beschichtungssystems > 200 ,um 
:::; 500 ,um; Strahlmittelmenge je Teilfläche 
(0,25 m2

): 12,5 kg 
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Oberfläche des Strahlschuttmenge 
Bauwerkes [m2

] Probe- Abstrahlen des Bauwerkes bei 
strahlen spez. Strahlmittelverbrauch 
(Strahl-
SChUtt-
proben) 50 kg/m2 60 kg/m 2 

:::::; 2000 ~ 15 kg < 100 t < 120t 

> 2000:::::; 5000 ~ 30kg 100 ... 250t 120 ... 300t 

> 5000:::::; 10000 ~ 60kg 250 ... 500t 300 ... 600t 

> 10000:::::; 25000 ~ 75kg 500 ... 1 250t 600 ... 1 500t 

> 25000:::::; 50000 ~120 kg 1 250 ... 2 500t 1 500 ... 3 000 t 

> 50 000 :::::; 1 00 000 ~180 kg 2 500 ... 5 OOOt 3 000 ... 6 000 t 

Tabelle 3.3: Dicke des Beschichtungssystems > 500 f.Lm; 
Strahlmittelmenge je Teilfläche (0,25 m2

): 15 kg 

(7) Für erforderliche Umrechnungen der Strahl
schuttmenge von [kg] in [m3

] ist eine Schütt
dichte von 1900 kg/m3 anzusetzen. 

4 Probestrahlverfahren 

(1) Für die Entnahme von Strahlschuttproben sind 
Rücksaugstrahlverfahren (2) und Freistrahlen 
(3) zulässig. 

Vorrangig ist das Rücksaugstrahlverfahren an
zuwenden. 

(2) Ausrüstung und technische Parameter für das 
Rücksaugstrahlen: 

- Es dürfen nur Geräte ohne Strahlmittelkreis
laufführung und ohne Staubabscheider ver
wendet werden. 1 

- Rücksaugkessel mit keramischer Filterein
richtung und pneumatischer Absaugung, 
Auffangbehälter 

- Druckkessel mit Strahlmitteldosierung und 
Mindestinhalt von 50 kg bzw. 24 I 

- Rücksaugstrahlkopf mit Bürsten/Hartgum
mikranz 

- Tetrabar-Strahldüse 8 mm 

- Strahldruck mind. 7 bar 

- Druckluftantrieb der Rücksaugung (Ejektor-
prinzip): 4 bar (Druckreduzierventil erforder
lich) 

- Kompressor 
• Luftmenge 3,7 m3/min (mind. 3 m3/min) 
• Luftdruck 7 bis 8 bar 

- Strahlschlauch, Sicherheitseinrichtung, Ar
beitsschutzkleidung. 

(3) Ausrüstung und technische Parameter für das 
Freistrahlverfahren: 

- Die Erfassung der Feinstaubanteile des 
Strahlschuttes ist durch dichte Einhausung 
sicherzustellen. 

- Druckkessel mit Mindestinhalt von 50 kg 
bzw. 241 

- Tetrabar-Strahldüse 8 mm 

- Strahldruck mind. 7 bar 

- Kompressor 
• Luftmenge 4 bis 10 m3/min 
• Druck 7 bis 8 bar 

- Strahlschlauch, Strahlkopf, Sicherheitsein
richtung 

- Arbeitsschutzkleidung. 

(4) ln Ausnahmefällen sind andere Probestrahlver
fahren mit anderen technischen Parametern zu
lässig, wenn die prinzipiellen Festlegungen und 
Hinweise des MES-93, wie Größe und Anzahl 
der Probestrahlflächen, spezifischer Strahlmit
telverbrauch, eingehalten werden und ein voll
ständiges Erfassen der Strahlschuttprobe (incl. 
Feinstaubanteile) gesichert wird. 

Zusätzlich ist dann die Vergleichbarkeit der so 
entnommenen Strahlschuttproben mit denen 
durch Freistrahlen entnommenen Proben nach
zuweisen. Die Anerkennung der zuständigen 
Landesumweltbehörde ist einzuholen. 

(5) Einschlägige Sicherheits- und Umweltvor
schriften sind bei der Ausführung des Probe
strahlens einzuhalten. 

(6) Das Probestrahlverfahren ist gemäß Anlage 3 
zu dokumentieren. 

5 Durchführung des Probestrahlens, Strahl
schutterfassung 

(1) Die Probestrahlung hat gesondert für jede fest
gelegte und gekennzeichnete Teilfläche zu er
folgen. 

(2) Für jede Teilfläche ist die Strahlmittelmenge 
entsprechend Tabelle 3 vorzugeben. Der ge
wonnene Strahlschutt ist aufzufangen und 

1 Die Erprobung des Rücksaugstrahlens erfolgte mit außer
halb des Standardliefersortimentes zusammengestellter 
Gerätetechnik der Fa. Strahltechnik Naaykens, Am Selke
bad, 06463 Ermsleben. 



mengenmäßig zu bestimmen (Strahlschuttpro
be). 

(3) Die Probestrahlung hat bis zum Erreichen des 
Norm-Reinheitsgrades Sa 2112 nach DIN 55928 
Teil4 zu erfolgen. Geringfügige Beschichtungs
reste in den Poren sind zulässig. Abweichungen 
(z. B. Qualität der Abstrahlung von Spritzmetall
schutzschichten) sind mit dem Auftraggeber 
abzustimmen. 

(4) Das Abfüllen und Transportieren der Strahl
schuttprobe jeder Teilfläche hat in geeigneten 
dicht schließenden Behältern zu erfolgen. Jede 
Probe ist auf dem Behälter entsprechend zu be
schriften. 

(5) Die Durchführung der Strahlschuttprobenahme 
ist gemäß Anlage 3 zu protokollieren. 

6 Vorbereitung der Probe für die Übergabe an 
das Labor für die Durchführung der Deklara
tionsanalyse 

(1) Die Vorbereitung der an das Labor zu überge
benden Teil-Strahlschuttprobe (TP) aus der 
Strahlschutt-Mischprobe (MP) erfolgt auf der 
Grundlage nachfolgend aufgeführter Regelun
gen (siehe auch Anlage 2): 

- TA Abfall Anhang B 

- PN 2/78 

- PN 2/78 K 

- DIN 50310. 

(2) Strahlschutt mit schädlichen Verunreinigungen 
wird als homogener Abfall nach der TA Abfall 
Anhang B, Abfallschlüssei-Nr. 31440, einge
stuft. 

(3) Je Bauwerk bzw. je abgegrenzten Bauwerks
teilbereich (2. Abs. 4) sind mindestens 1 kg Teil
Strahlschuttprobe dem Labor zur Deklarations
analyse zu übergeben. Bei geforderter Rück
stellprobe ist diese in gleicher Größenordnung 
bereitzustellen. 

(4) Die Probenvorbereitung hat so zu erfolgen, daß 
Staubverlust weitgehend vermieden wird. Das 
mit der Deklarationsanalyse beauftragte Labor 
ist gesondert darauf hinzuweisen (siehe auch 
Anlage 2). 

Es sind nachfolgende Arbeitsschritte auszufüh
ren: 

- Herstellung einer Strahlschutt-Mischprobe 
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(MP), repräsentativ für das Bauwerk, zusam
mengestellt aus allen entsprechenden 
Strahlschuttproben der Teilflächen. Die Ver
mischung der Strahlschuttproben hat ma
schinell in entsprechenden Mischvorrichtun
gen oder manuell zu erfolgen, bis eine ein
heitliche Durchmischung gesichert ist. Die 
Mischprobenmenge muß der Größenord
nung der Strahlschuttprobe nach Tabelle 3 
entsprechen. 

- Die gesamte Strahlschutt-Mischprobe ist 
durch Probenteilung nach (5) soweit zu redu
zieren, bis eine Teil-Strahlschuttprobe als La
borprobe bzw. Rückstellprobe nach (3) vor
liegt. Die Probenteilung kann mechanisch 
durch Riffelteiler (Halbierung) oder manuell 
durch Vierteilung erfolgen. Bei der klassi
schen "Vierteilung" sind immer die diametra
len Quadranten zusammenzufassen. 

(5) Schematische Darstellung der Probeteilung 
(Vierteilung): 

1. Strahl- 2. Strahl- n. Strahl-

1. Teilung 
(T ei 1-Strah 1-
schuttproben 
-TP) 

n. Teilung 

schutt- schutt- schutt-
probe probe probe 

Mischprobe (MP) 

I 

I I 
TP TP TP TP 

l ____ j y 
Verwerfen 

TP TP TP TP 

I I ~ 
Labor- Rückstell- Verwerfen 
probe probe 

Das Material neigt sehr stark zum Entmischen. Des
halb ist eine weitere Teilung bis 100 g Probengut für 
die Eluatanalyse mit einem Rotationsteiler oder ei
nem Kleinriffelteiler durchzuführen. 

Für eine beabsichtigte Feststoffanalyse ist die Pro
benteilung soweit fortzuführen, daß für die an
schließende Herstellung analysenfeinen Proben-
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guts die gesamte, repräsentative Teilprobe in ei
nem Durchgang zerkleinert werden kann. 

(6) Die Teil-Strahlschuttproben (Laborprobe, Rück
stellprobe) sind in geeigneten, dicht schließen
den Behältern mit Deckel abzufüllen und zu be
schriften. Die Beschriftung muß mindestens 
enthalten: 

- Teil-Strahlschuttprobe nach MES-93 

- Probenehmende Institution/Firma 

- Objekt, Teilobjekt 

- Datum der Probenahme 

- Strahlmittelhersteller. 

Anlage 2 

Chemische Analyse von 
Strahlschutt 

1 Eluatanalyse 

Zur Überprüfung der Auslaugbarkeit des Strahl
schutts wird ein Eluat gemäß dem Verfahren DEV
S4 (DIN 38414, Teil 4) hergestellt. Dabei werden 
100 g des äquivalenten Probenguts mit 1 I destilier
tem Wasser vermischt und in einem 2-1- Gefäß 24 h 
über Kopf geschüttelt. Das Gefäßmaterial muß sich 
dabei inert verhalten. Zu empfehlen sind Gefäße 
aus Polyethylen, Teflon oder Glas. 

Die Trennung von Eluat und Feststoff hat unmittel
bar nach Beendigung des Schütteins zu erfolgen. 
Nach dem Absetzen der Grobanteile in der Flasche 
erfolgt die eigentliche Abtrennung des noch trüben 
Eluats. Zur Bestimmung anorganischer Parameter 
ist der Überstand zu filtrieren. Hingegen ist das Elu
at zur Bestimmung organischer Bestandteile zu 
zentrifugieren. Die Bestimmung der Einzelparame
ter ist sofort nach der Eluatherstellung durchzufüh
ren. Sollten die Gehalte an Schwermetallen nicht 
sofort untersucht werden können, so ist das Filtrat 
zur Stabilisierung anzusäuern. 

ln Tabelle 1 sind, in Anlehnung an die Untersuchun
gen, die das Land Niedersachsen vorschlägt, die 
chemischen Parameter mit den jeweiligen Verfah
ren für Eluate aufgelistet. 

2. Feststoffanalyse 

Die Analyse der Originalsubstanz (OS) soll Auskunft 
darüber geben, mit welchen potentiellen Auslaugun
gen zu rechnen ist. Die analysenfein aufbereitete re-

präsentative Probe ist zur Bestimmung der Schwer
metalle vollständig in Lösung zu bringen. Dies ge
schieht durch Lösen in Königswasser bzw. mittels 
Fluß- Perchlorsäure-Aufschluß. Die Konzentrationen 
sind auf die getrocknete Substanz zu beziehen. 

Die Analyse leichflüchtiger Kohlenwasserstoffe ist 
möglichst schnell nach dem Erstellen der Strahl
schuttprobe durchzuführen. 

ln Anlehnung an den Vorschlag des Landes Nieder
sachsen sind in Tabelle 2 Meßparameter und Hinwei
se für das jeweilige Bestimmungsverfahren gegeben. 

Parameter 

pH-Wert 
spez. el. Leitfähigkeit 
Wasserlöslichkeit der OS CSB 
Fluorid 
Cyanid, gesamt 
Cyanid, leicht freisetzbar 
Eisen 
Mangan 
Chrom, gesamt 
Chromat 
Kupfer 
Nickel 
Zink 
Blei 
Cadmium 
Quecksilber 
Arsen 
Thallium 
Barium 
IR-KW (Heizöl EL) 
AOX 
PCB (6 nach OIN) 
PAK (16 nach EPA-Liste) 

Analysenverfahren 

OIN 38404-C5 
OIN 38404-C8 
OIN 38409-H41-1 /2 
OIN 38405-04-1/2 
OIN 38405-013-1-2 
OIN 38405-013-2-2 
OIN 38406-E1-1 /E22 
OIN 38406-E2/E22 
OIN 38406-E1 0-1 /E22 
OIN 38405-024 
OIN 38406-E19-1 /E22 
OIN 38406-E19-1 /E22 
OIN 38406-E8-1 /E22 
OIN 38406-E6-3/E22 
OIN 38046-E19-3/E22 
OIN 38406-E12-1/3 
OIN 38405-018 
OIN 38406-E1 0-2/E16 
OIN 38406-E22 
OIN 38409-H18 
OIN 38409-H14 
OEV F2 (Blaudruck) 
OIN 38409-H13-3 

Tab. 1: Untersuchung von Eluatproben (Beispiel) 

Parameter 

Glührückstand 
Barium 
Chrom 
Kupfer 
Nickel 
Zink 
Blei 
Cadmium 
Quecksilber 
Arsen 
Thallium 
Gesamt-Kohlenstoff 
(organisch C) 
IR-KW (Heizöl) 
EOX 
PCB (6 nach OIN) 
PAK (16 nach EPA-Liste) 

Analyseverfahren 

OIN 38414-$3 

OIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
DIN 38414-S? 
OIN 38414-S? 
LAGA Rili AGR/84 

LAGA Rili (E. 1985) 
* 

* 20 Std. Soxlethextraktion mit Hexan 
** 3 Std. Soxlethextraktion nach Gefriertrocknung 

Tab. 2 Untersuchung der Originalsubstanz (Beispiel) 



Anlage3 

Dokumentation 

(1) Die Strahlschuttprobenahme durch Probe
strahlung ist zu protokollieren. 

(2) Das Protokoll der Strahlschuttprobenahme 
durch Probestrahlung ist den Unterlagen nach 
Anlage 3 der AbfRestÜberwV beizufügen. 

(3) Das Protokoll muß mindestens enthalten: 

- Auftraggeber 

- Objekt 

- Probenehmende Institution/Firma 

- Voruntersuchungsergebnisse/Datum der Pro-
benahme 

- Angaben zu Probestrahlflächen 

- Angewandtes Probestrahlverfahren 

- Hersteller und Bezeichnung des verwende-
ten Strahlmittels 

- Entnommene Strahlschuttproben-Mengen 
und Herstellung der Laborprobe/Rücksteil
probe 

- Kennzeichnung der Laborprobe/Rücksteil
probe 

- Institution der Durchführung der Deklara
tionsanalyse/Datum der Probeübergabe. 

(4) Zur Protakeliierung ist sinngemäß das Muster 
des Probenahmeprotokolls entsprechend Bei
blatt zum MES-93 zu verwenden. 

Anlage 4 

DIN 53210 

DIN 53151 

DIN 8201/Teil9 

DIN50310 

ZTVKOR92 

RKK91 

TL 918300/Teil2 

AbfG 

AbfRestÜberwV 
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sung der Dicke von Anstrichen 
und ähnlichen Schichten 

Bezeichnung des Rostgrades 
von Anstrichen und ähnlichen 
Beschichtungen 

Prüfung von Anstrichstoffen 
und ähnlichen Beschichtungs
stoffen; Gitterschnittprüfung 

Feste Strahlmittel, Kupferhüt
tenschlacke, Schmelzkammer
schlacke 

Prüfung von Strahlmitteln, Pro
benahme 

Zusätzliche technische Ver
tragsbedingungen und Richtli
nien für den Korrosionsschutz 
von Stahlbauten 

Richtlinie für Kontrollprüfungen 
von Korrosionsschutzarbeiten 

Technische Lieferbedingungen, 
OB 
Anstrich und ähnliches Be
schichtungsmaterial vorwie
gend für Stahlbauten 

Gesetz über die Vermeidung 
und Entsorgung von Abfällen 

Abfall- und Reststoff-Überwa
chungs-Verordnung; Verord
nung über das Einsammeln und 
Befördern sowie über die Über
wachung von Abfällen und 
Reststoffen 

TA Abfall und Zweite allgemeine Verwaltungs-
ergänzende Teile vorschritt zum Abfallgesetz 

Normen und sonstige Regelwerke PN 2/78 Richtlinie zur Entnahme und 
Vorbereitung von Proben aus 
festen, schlammigen und flüssi
gen Abfällen 

DIN 55928/Teil4 Korrosionsschutz von Stahl-
bauten durch Beschichtungen 
und Überzüge Vorbereitung und 
Prüfung der Oberfläche PN 2/78 K 

DIN 50981 Messung von Schichtdicken, 
Magnetische Verfahren zur 
Messung der Dicke von nicht
ferromagnetischen Schichten 
auf ferromagnetischem Werk
stoff 

DIN 50986 Messung der Schichtdicken, 
Keilschnittverfahren zur Mes-

Grundregeln für die Entnahme 
von Proben aus Abfällen und 
abgelagerten Stoffen 
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Beiblatt 

Protokoll 
für die Entnahme von Strahlschuttproben für die Deklarationsanalyse 

1. .luftraggeber 

2. Probenahaeverfahren 

Rücksaugstrahlen nach MES-93 

Freistrahlen nach MES-93 
D 
D 
D 

3. Durchführung der Voruntersuchung 

durch: 

am: 

4. Durchführung der Probestrahlung 

Ausführungsfir.ma: 

Oberwachende Institution: 

am: 

S . Voruntersuchung 

5.1. Angaben zum Objekt 

- Objektbezeichnung/Standort: 

- Beschichtungsfläche gesamt(m2 ): 
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5.2. Angaben zum vorliegenden Beschichtunqssystem 

- Vorhandenes Beschichtunqssystem: 
- Ausführunqszeitraum: 

5.3. Ergebnisse der Voruntersuchunq 

Ergebnis Te i 1 f 1 ä c h e 
der Vorun-
tersuchunq 1 2 ... n 

Bezeich-
nunq der 
GB und DB 
mit Binde-
mittel/ 
Pigment 
Anzahl und 
Farbton d. 
Einzel-
schichten 
nach 
DIN 50986 
Schicht-
dicke der 
Beschich-
tunq nach 
DIN 50981 

Rostgrad 
nach 
DIN 53210 

Haftfe-
stiqkeit 
nach 
DIN 53151 

Bemerkun-
gen 
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6. Strahlaittelverbrauch für Probeflächen 

Teilfläche Strah~ttelverbrauch [kq] 
Nr. 
(Strahl- Vorgabe 

schutt-
probe-Nr.) Nach MES-93 Ist Rückwaage 

Anl. 1 Tab. 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Durch-
schnitt 

7. Hersteller und Bezeichnung des verwendeten Strahlaittels 



8. Herstellung der Labor-/Rückstellprobe 

Hergestellt 
aus 
Strahlschutt-
proben Nr. 

Laborprobe Nr. . .. 

Rückstellprobe Nr. . .. 

9. Übergabe der Laborprobe 

an: 

am: 

10. Rückstellprobe 

aufbewahrt bei: 

Masse [kg] 

Ausführungsfir.ma der 
Probestrahlunq 

Überwachende Institution 

15 
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